
Наименование перечня

Подразделение

Наименование
материала

Перечень критических МТР по КПЦ дЖдК

Исполь-
зуется

при ООП
Номенклатур-

ный номер
Норматив-
ный доку-

мент

Перечень критических МТР‚ применяемых
при производстве железнодорожных колес

на 2024 год

Характери-
стика мате-

риала

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЭ ЖЭЛЕЗНОДОРОЖНЫХ колес

1 Непрерывно-
литая заготовка
диаметром
455 мм произ-
водства АО
«Уральская
сталь»
— марка стали 2

- марка стали Т

- марка стали Л

— марка стали
2(ЕК9)
- сталь ЕК7

- сталь ЕК8

- сталь ЕК9

- марка стали
по
1К5 К 19-1993
— марка стали
по
1К5 К-34
- класс В по
М-107/М-208
- класс С по
М-107/М-208
сталь К9Т по
В5 5892-3
сталь К5\А/2 по
КБ К 9221
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Перечень критических МТР, применяемых Дата введения
Наименование перечня при производстве железнодорожных колес 05.02.2024

на 2024 годкпЦ дждк
Обозначение

карты контроля и
испытаний, по
которой прово-
дится входной

Исполь- Норматив- Характери-Наименование Номенклатур- „ныи доку- стика матери-материала зуется ный номерпри ООП мент ала
2 Непрерывноли-
тая заготовка
диаметром430 мм произ- ТСВ°д°ТВа ЕВРАЗ 001862б9- к.2о-5оо.о31.1...НТМК 270-2022- марка стали 2 760000003
- марка стали Т 760000019

3 Непрерывноли-тая заготовка 760000090
диаметром
400 ММ ПРОИЗ- ТС 157400" к.2о-5оо.о31.1...водства АО 2021
«ТАГМЕТ»
- марка стали Л

Для производства заготовок зубчатых колес

4 Непрерывноли-
тая заготовка
диаметром460 ММ произ- тс 159_240_водства

2023
«ПНТЗ»
- марка стали
2ОХ2Н4А

760000130

ДЛЯ производства инструмента деформации

5 Непрерывноли-
тая заготовка
диаметром455 мм произ- ТСводства
«Уральская 4854015
сталь»- сталь 30 760000001
СТ0.20-520.1.Ф1‚ ред. 2
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Перечень критических МТР, применяемых Дата введения
Наименование перечня при производстве железнодорожных колес 05.02.2024

на 2024 годПодразделение КПЦ ДЖДК Редакция 0
Обозначение

карты контроля и
испытаний, по
которой прово-
дится входной

Исполь- Норматив- Характери-Наименование Номенклатур- „зуется „ ныи доку- стика матери-материала ныи номерпри ООП мент ала
КОНТ ОЛЬ

б Непрерывноли-
тая заготовка
диаметром
460 мм произ-водства до ПР 441-2019 К.20-500.031.1...
«ПНТЗ» (постав-
щик ПАО <<ТМК>>)- сталь 30 760000050
ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ диска колеса

7 Высокоуглеро- Ёдгёёр дроби
‘ЁЗЁЁЯДЁЪЭЁЬЬНЗЯ 630000392 БАЕ 1 827 (2‚0 мм) и К.20-50О.031.8...5 780 крупнее К.20-

Твердость 500.031.8.1...' 40-51 НКС
365-545 Н\/

8 Высокоуглеро- РаЗМЭР дробидистая стальная 5 1110
5 1110 630000467 ЗАЕ з 827 крупнее к.20- '

Твердость 500.031.8.1...
40-51 НКС
(3б5-545 Н\/)

ДЛЯ МЭГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ колеса9 Концентрат ТУ 2379’
001-|_У 1500 270015479 30241830_ ТИ 07.136-2021
2011

ДЛЯ ЗНТИКОРРОЗИОННОГО, ЗЭЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС
10 Грунтовка-
краска водно-
дисперсионная 270012887 ТУ 2316-«УНИКО-К» 002-0- К.20-11 Грунтовка 270013370 31953544- 500.031.28...«Уникор-М» 270074334 96

270074759
270114955

СТО.20-520.1.Ф1, ред. 2
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Перечень критических МТР, применяемых Дата введения
Наименование перечня при производстве железнодорожных колес 05.02.2024

на 2024 годПодразделение КПЦ ДЖДК Редакция 0
Обозначение

карты контроля и
испытаний, по
которой прово-
дится входной

контоль

Исполь- Но матив- Ха акте и-Наименование Номенклатур- Ё р рныи доку- стика матери-зуется „материала ныи номер
ментпри ООП

ТУ 0253-
014-

160000775 34б86523_
2004

Специфика-
270129766 ция произ-

водителя

ТУ 2316-
002-

27010б660 78169119_
2005

12 Консерваци-
онное масло
«Волгол-132

13 Антикоррози-
онный состав
«Соггес \/рС1-
369»

14 Грунт-эмаль
<<Инкапол-002>>
КА|. 7043

16 Масляный ан-
тикоррозионный
состав <<МАКС-
351»

ту 19.20.29-- 016-
270039341 59279871_

2018

ту 2316-568-
270136762 21743165-

2016

17 Эмаль ЯрЛИ-
соат 1888 \/\/ М
КА|_ 9005

15 В°дН°' ТуЬЁЁ%б_ 500.031.28„дисперсионный 270019583 50003914-лак «Акролак-М» 99

СТО.20-520.1.Ф1, ред. 2
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